
УРОК 56 ТРР 

ТЕМА : ЗНЯТТЯ ЕСКІЗІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ 

ДІЛЯНОК ЛАКО-ФАРБОВАНОГО ПОКРИТТЯ 

Розглянемо різновиди пошкоджень лакофарбового покриття та варіани їх відновлень 

Слабка адгезія 

 

Виправлення дефекту 

Повне зняття шару, де з’явилась ця проблема 

 

2. Лущення від удару важким предметом 

 



 

3. Плями від пилу 

 

 

4.Вплив зовнішнього середовища 

 



 

5. Бульбашки 

Бульбашки виникають : а)між окремими шарами покриття,б0 під цілим нижнім шаром 

Джерело проблеми 

 

 

6. Іржа 

Іржа виникає при контакті «голого» металу з вологою. На металі проявляються коричневі плями 

іржі, на алюмінії – білі 

Джерело проблеми 

 

Виправлення дефекту 

Зачистити вражену ділянку, наприклад, шліфувальним папером до «голого» металу. Перед 

фарбуванням – нанести якісний антикорозійний грунт 

 



 

7. Тріщини 

Джерело проблеми 

Найчастіше проблема виникає із-за різких перепадів температур 

ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ 

Ретельно відшліфувати поверхню. Нанести покриття, дотримуючись усіх вимог, що вказує 

виробник  

 

8. Плями від води/атмосферні осади 

 

 



9. Втрата блиску 

Верхній шар втрачає свій початковий блиск 

ДЖЕРЕЛО ПРОБЛЕМИ 

 

 

10.Закипання 

Поява бульбашок, а також їх лопання із-за розчинника, який не випарувався в шарі покриття фарби 

ДЖЕРЕЛО ПРОБЛЕМИ 

 

 

 

 



11. Кратери/Риб’ячі очі 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


